Unbekannte Legierung — weill bzw. grauweill — Verhalten gegen Unterscheidungssaure (Vorprobe mit PS Au 750)

l

Unterscheidungssaure

l

— Unedles Metall / Legierung oder Weil3gold

——— Unedles Metall / Legierung, bestandig (Ta, Nb,Ti, Zr, Hf), Platin oder Legierung tuber 800 Tt Pt



